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Konsistenz:

Wir unterscheiden Flussigboden der Konsistenz Kf = Konsistenz
flussig und Kp = Konsistenz plastisch. Die extrem plastische Kon-
sistenz ist die Trockenmischung.

Wird die Konsistenz Kf gewiinscht, aber keine Angaben zum
Ausbreitmass gemacht, so stellen wir das Ausbreitmass so ein,

wie es fir den Boden und die Anwendung am sinnvollsten ist.
Grundsatzlich bendtigt ein kleineres Ausbreitmass geringere
Mengen an FBC und BCE. Das maximale Ausbreitmass fir RSS
FlUssigboden ist anwendungs- und bodenabhéngig. Besteht das
Ausgangsmaterial beispielsweise aus einem Schluff-Kies-Gemisch,
so besteht bei einem groRen Ausbreitmass die Gefahr der Ent-
mischung. Diese Gefahr wird durch die Zugabe von FBC entscharft,
welche jedoch mit Kosten verbunden ist. Eine zu trockene
Mischung der ,Trockenmischungen® kann ein Verdichten auf eine
bestimmte Proctordichte verhindern. Grundsétzlich sind die
unterschiedlichen Viskositdten komplex. Bei Unsicherheiten im
Umgang mit unterschiedlichen Viskositaten sollte unbedingt das
direkte Gesprach gesucht werden.

Schnelle Refixierung -> Wenn ja, Angabe
zeitlicher Verlauf (ja/nein):

Technologiebedingt kénnen schnelle Fixierungszeiten erwiinscht
sein. Die Fixierungszeiten sind sehr stark vom Ausgangsmaterial
abhangig. Ebenso sind die Temperatur sowie gewtlinschte Festig-
keiten zum spateren Zeitpunkt x relevant. Grundséatzlich erhéht
eine grolere Viskositat die Fixierungsgeschwindigkeit. Eine
weitere Einstellung ist haufig nicht méglich. Generelle Aussagen zur
Fixierungsgeschwindigkeit sind schwierig. Viele Fllssigbéden mit
Trockenmassen > 1200 kg/m? sind nach 2-12 h begehbar. Die
Prafung der Fixierung erfolgt in der Regel temperaturabhéngig
mittels Taschenpenetrometer oder Fligelmesssonde und ist mit
zusatzlichen Kosten verbunden.

Absetzmal [%]:

Fir Rezepturen nach RAL GZ 507 ist ein Absetzmass < 1% er-
forderlich. Als FiFB empfehlen wir zur Optimierung der Rohrbettung
ein moglichst kleines Absetzmass. Ein kleines Absetzmass wird
sich fur Bodenarten feinkérnig und gemischtkdrnig automatisch
ergeben. Grobkdrnige Boden bendtigen Uberproportional viel FBC
zur Reduzierung des Absetzmasses.

A [%]= (H2-H24)/H2+100
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