| Hinweisbiatt iinzeln Proctorversuch

Verdichtungsnachweise Proctorversuch und Kiinzeln

Proctorversuch

Beim Proctorversuch geht es um die Uberpriifung der Ver-
dichtung von Bdden. Es wird angegeben bei welcher Feuchte sich
das Material wie gut verdichten lalt (Angabe in %). Verdichten ist
die Verringerung des Porenraumes und dessen Verfillung mit
Boden bzw. Suspension. Uberprift wird die Verdichtung

Uber die Dichte. Diese Art der Uberpriifung funktioniert bei RSS .
Flssigboden nur flr Trockenmischungen mit vorhandenen Luft- i X
poren. Auch lassen sich nur Trockenmischungen S
Uberhaupt verdichten. FlUssigkeiten werden nicht verdichtet,

da es keinen mit Luft geflllten Porenraum gibt. Ein Gber-
maRiger Krafteintrag im verfestigten Zustand wéare sogar schad-
haft, da die monolithische Struktur des Flissigbodens zerstort
werden kénnte. Auch gibt es keine Variation der Feuchte. Die
Feuchte wird durch die Rezeptur vorgegeben und ist fix.

Proctor/Kiinzeln
RSS Flussigboden

Kiinzeln

Bei der Prufung von RSS Flissigboden mittels leichter Rammsonde (Kinzelstab) auf der Baustelle zeigen
. Sondierungen ungenigende Schlagzahlen. Die Rammsondierung ist eine Methode zur Feststellung der
FF'thB Lagerungsdichte, die aus der klassischen Bodenmechanik stammt und der Prifung der Einbauqualitat
N hinsichtlich einer gleichméaRigen Verdichtung klassisch einzubauender, also zu verdichtender Materialien

dient. Die Rammsondierung ist eine Methode, bei der die Eindringtiefe eines Korpers unter definierter

Einwirkung eines Fallgewichtes pro Schlagzahl gemessen wird. Dabei hat das geprifte Material eine

definierte, feste Konsistenz und durchlauft keinen Rickverfestigungsprozess, wie der Flissigboden im

R A L Verlauf der Rickverfestigung vom flieRfahigem zum festen Zustand. RSS Flissigboden besitzt als
selbstverdichtendes Material bereits im noch flie3fahigen Zustand eine hohe Lagerungsdichte und ist

damit quasi inkompressibel. Dies und die rheologischen Eigenschaften des Materials im plastischen

“ @[ Zustand sind der Grund fur die Mdglichkeit des RSS Flussigboden, bereits im weichplastischen Zustand
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hohe Lasten und seitliche Driicke aufnehmen zu kénnen. Doch kann in diesem Zustand trotz hoher

S OSSISBODEN Lastaufnahmefahigkeit in der Flache kein grofer Widerstand gegen das Eindringen einer Ramm-
sondierung und damit dem Eindringen einer Punktlast entgegengesetzt werden, da die Reibung infolge

‘M der in der plastischen Phase existierenden Gleitschichten minimiert wird. Die Rammsondierung ist somit

fur die Priafung der Lagerungsdichte von Flussigboden nicht geeignet. Da RSS Flussigboden in seiner

Endform ein selbstverdichtendes Material ist und so schon verfahrensbedingt eine gleichmafige Lager-

R A L ungsdichte besitzt ist auch aus diesem Grunde die Rammsondierung als Prifmethode bei gleicher

Aufgabenstellung wie der einer Priafung des Verdichtungsgrades fur die Prifung von Flussigboden nicht

geeignet. Die Rammsondierung hat daher flr das RSS Flussigboden - Verfahren nur eine untergeordnete

und rein inspizierende Bedeutung beispielsweise bei der Uberpriifung der korrekten Umsetzung
@ der Einbautechnologie, dem Auffinden von Grenzschichten Flissigboden-Boden und der Suche nach

A OSSICIODEN Hohlrdumen, die beispielsweise bei zu spatem Ziehen des Verbaus entstanden sein kénnten. Wird den-

_m noch mit der Rammsondierung bei Einsatz von RSS Fllssigboden gearbeitet, dann treten infolge der
Funktionalitat des Fixierungsprozesses entsprechend dem unterschiedlichem Fixierungsgrad des

Materials, bei unterschiedlichem FBC- Gehalt usw. bei gleichem Verdichtungsgrad unterschiedliche

Schlagzahlen auf. Sie sind daher fir eine qualitative Aussage ungeeignet.

&‘nss Hissighoden - Empfehlung:

Die Rammsondierung sollte nicht mehr zur qualitativen Beurteilung des Verdichtungsgrades von
RSS Flussigboden herangezogen werden. Die Nachweise der Tragfahigkeit und einaxialen
Druckfestigkeit sind aussageféhiger und liefern gut vergleichbare Daten.
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